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            I.
«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ».

1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели дисциплины: 

· формирование у студентов, будущих стоматологов основных представлений о составе, строении, свойствах и технологии применения материалов стоматологического назначения, а также о закономерностях изменений свойств материалов под влиянием физических, механических, химических и биологических факторов, связанных с условиями применения материалов в стоматологической практике;

· выработка умений научно обосновать выбор конкретного стоматологического материала с учетом состояния полости рта и ритма функционирования:

· Получение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для дальнейшей работы со стоматологическими материалами в последующих курсах обучения по специальности «Стоматология».

Задачами дисциплины являются :

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лаборатории по контролю качества стоматологических материалов;

- ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности в лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности при работе с реактивами;

- формирование у студентов представлений о физико-химических аспектах как о важнейших процессах, развивающихся при эксплуатации  стоматологических  материалов;

- изучение студентами свойств веществ органической и неорганической природы,  используемых  в качестве  субстанций при создании стоматологических материалов; 

- формирование у студентов навыков изучения научной стоматологической литературы;

- формирование у студентов умений для решения проблемных и ситуационных задач;

- формирование у студентов практических умений постановки и выполнения экспериментальной работы.

- получение  теоретических  знаний и практических навыков, необходимых  для дальнейшей работы со стоматологическими материалами в последующих  курсах  обучения по специальности  " Стоматология".

-выработка умений научного обосновать выбор конкретного стоматологического материала с учетом состояния  полости  рта  и  ритма функционирования.

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Раздел «Материаловедение» является частью дисциплины «Стоматология», относится к профессиональному циклу дисциплин образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Стоматология».

Для изучения данного раздела дисциплины студент должен обладать знаниями основ химии и физики в объеме средней школы, а также уметь применять эти знания для решения практических задач. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.3. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания данной дисциплины
Данная дисциплина преподается на базе амбулаторий, мануальные навыки оттачиваются на фантомах. Дисциплина является клинической, работа с пациентами не подразумевается.
3.4. Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций

Изучение раздела  дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

способен и готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1);

способен и готов к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, основных философских категорий, к самосовершенствованию (ОК-2);

способен и готов к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5); 
способен и готов к письменной и устной коммуникации на государственном языке и владению одним из иностранных языков на уровне бытового общения (ОК-6); 

способен и готов осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; к соблюдению правил врачебной этики, сохранению врачебной тайны; к соблюдению законов и нормативных актов по работе с конфиденциальной информацией (ОК-8).
способен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности врача, использовать для их решения соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2);
способен и готов к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3);

способен и готов анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом ответственность дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную (ПК- 4);

способен и готов проводить и интерпретировать опрос; 

способен и готов проводить судебно-медицинское освидетельствование живых лиц и трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы, в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта (ПК- 8);

способен и готов к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий для решения профессиональных задач (ПК-9).

        В результате изучения раздела дисциплины студент должен:

Знать: 

Свойства стоматологических материалов и препаратов, применяемых в стоматологической практике

- правила работы и техники безопасности в химической лаборатории по контролю качества стоматологических материалов 

Классификации стоматологических материалов по назначению и по химической природе.

2. Основные представления о составах и свойствах материалов, предназначенных для применения в ортопедической и клинической практике.

3. Основные механизмы реакций, протекающих при переходе материала из пластичного состояния в твердое.

4. Основные законы электрохимии, позволяющие прогнозировать коррозийную стойкость и оптимизировать поиск новых конструкционных стоматологических материалов.

5. Основные особенности влияния технологических или манипуляционных факторов, повышенной температуры, времени смешивания компонентов, присутствие влаги на возможные изменения в свойствах материалов различного назначения.

6. Механизмы взаимодействия стоматологического материала и тканей зуба, полости рта и всего организма.

7. Критерии и методы оценки качества стоматологических материалов, предназначенных для применения в различных областях стоматологии.

8. Структуру стандартов, используемых для контроля качества и эффективности стоматологических материалов.

9. Терминологию стоматологического материаловедения.

Уметь:

Работать с стоматологическими материалами
1. Прогнозировать направление и результаты протекания физико- химических процессов во времени изготовления стандартизации и эксплуатации стоматологических материалов в условиях контакта с биологическими жидкостями и тканями., опираясь на теоретические положения курса.

2. Описывать наблюдаемые явления и делать из своих наблюдений научно обоснованные выводы.

3. Представлять экспериментальные данные в виде таблиц и графиков.

4. Производить физико-химические измерения, позволяющие

анализировать  и характеризовать  показатели качества изучаемых стоматологических материалов.

5. Правильно дозировать, замешивать и отверждать стоматологические материалы на основе знания их физико-химических свойств,

6. Решать типовые практические (расчетные) задачи на основе теоретического минимума.

7.Представлять результаты экспериментов и наблюдений в виде протоколов исследования.

8.Уметь ориентироваться в информационном потоке, использовать справочные материалы по той или иной тематике.

Владеть:

базовыми технологиями преобразования информации, текстовыми и табличными редакторами, техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности;

навыками работы с современной  нормативной документацией на стоматологические  материалы, средства гигиены полости  рта

навыками измерения рН биожидкостей с помощью иономеров;

навыками измерения электродных потенциалов;

навыками измерения скорости протекания химических реакций;

навыками определения буферной ёмкости растворов, в том числе слюны;

навыками определения поверхностного натяжения жидкостей;

навыками построения фазовых диаграмм бинарных смесей;

навыками количественного определения остаточных растворителей в полимерном материале

навыками проведения отвердения стоматологических материалов

навыками качественной и количественной оценки показателей доброкачественности стоматологических материалов конструкционного, вспомогательного и клинического назначения, а также средств  гигиены и профилактики воспалительных  заболеваний пародонта  в соответствии с требованиями нормативной документации. 

           4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость раздела дисциплины составляет __4,5__ зачетных единиц.

	Вид учебной работы
	Всего часов / зачетных единиц
	Семестр


	
	
	
	II



	Аудиторные занятия (всего)
	48
	
	48

	В том числе:
	
	
	

	Лекции (Л)
	12
	
	12

	Практические занятия (ПЗ)
	36
	
	36

	Лабораторные работы (ЛР)
	
	
	

	Самостоятельная работа  (всего)
	24
	
	24

	В том числе:
	
	
	

	Реферат (написание и защита)
	
	
	

	Выполнение домашнего задания
	
	
	

	Вид промежуточной аттестации
	
	
	

	Общая трудоемкость                                                       
	
	
	

	часы
	72
	
	72

	зачетные единицы
	2
	
	2


                    5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

                                  5.1. Раз​де​лы дис​ци​п​ли​ны и ви​ды за​ня​тий

	№ п/п
	Название раздела дисциплины 
	Содержание раздела

	1.
	Теоретические основы стоматологического материаловедения 
	Теоретические основы стоматологического материаловедения. 

Исторический аспект стоматологического материаловедения, как прикладной науки о материалах стоматологического назначения. Предмет стоматологическое материаловедение, основное содержание, методы исследования. Классификация стоматологических материалов. Принципы построения классификации стоматологических материалов по назначению. Классификация стоматологических материалов по химической природе.

1.1. Основные свойства стоматологических материалов и их значение для восстановления зубов. «Идеальный» стоматологический материал, его определение и основные свойства. Влияние структуры и состава материала на его свойства. Понятие о кристаллических и аморфных веществах. Физико-механические свойства стоматологических восстановительных материалов и их значение для восстановления функциональных свойств зубов и зубочелюстной системы. Напряжения, концентрация напряжения. Понятия о деформации и способности к деформированию. Истирание и износ. Понятие твердости.

1.2. Эстетические свойства восстановительных материалов. Значение субъективных и объективных факторов в оценке эстетических свойств материалов. Понятие характеристик цвета и цветоизмерения. Прозрачность, флуоресценция.

1.3. явление адгезии и его значение в восстановительной стоматологии. Поверхностная энергия и процесс смачивания поверхности твердого тела жидкостью. Контактный угол смачивания. Типы адгезионной связи. Способы определения величины адгезионной прочности. Понятия субстрат и адгезия. Способы создания соединений с структурами зубной ткани.

1.4. Биологическая оценка стоматологических материалов. Средства полости рта и ее влияние на свойства восстановительных стоматологических материалов. Понятие биоинертность и биосовместимость. Испытания для оценки биосовместимости стоматологических материалов. Категории материалов для оценки их биосовместимости. Уровни  проведения испытаний на биосовместимость.

1.5.критерии качества стоматологических материалов. Системы национальных и международных стандартов. Виды испытаний стоматологических материалов: технические, биологические, клинические. Критерии оценки результатов испытаний. Понятие нормативного документа и стандарта для стоматологических материалов. Система оценки и контроля качества стоматологических материалов.м Сертификация продукции, представленной на стоматологическом рынке.

1.6. Явление коррозии. Классификация коррозии металлов. Методы оценки коррозионной стойкости. 

	2
	Ортопедические, конструкционные  стоматологические материалы
	2.1. Конструкционные материалы. 

2.1.1. Металлы и сплавы.

Стоматологические металлы и сплавы. Общая характеристика, металлические связи, особенности строения, понятие о дислокациях и деформациях в металлах. Процессы перехода металлов из расплавленного в твердое состояние. Классификация сплавов. Явление коррозии, ее значение для применения металлических восстановительных конструкций в стоматологии. Классификация коррозии металлов. Методы оценки коррозионной стойкости.

Клиническое значение возникновения гальванических токов. Преимущества и недостатки металлов, как восстановительных материалов для стоматологии. Металлы и сплавы, применяемые в комбинированных конструкциях зубных протезов. Основные технологические процессы для изготовления протезов из металлов и сплавов. Развитие и перспективы применения металлов в стоматологии. Способы соединения металлических конструкций. Сварка, паяние, припои.

2.1.2. Пластмассы.

Стоматологические полимерные материалы. Полимерные материала,  как  основные  конструкционные материалы, для ортопедической стоматологии. Основные представления о полимерах и процессах полимеризации. Полимерные материалы для изготовления базисов съемочных протезов. Процесс радикальной полимеризации в получении порошка базистых материалов и полимеризата из полимер-мономерной композиции. Классификация базистых материалов. принципиальный состав и механизм отверждения акриловых материалов горячего и холодного отверждения. Полимерные материалы для несъемных зубных протезов. Общие представления и особенности в применении полимерных материалов в комбинированных зубных протезах.

2.1.3.Керамика и ситаллы.

Стоматологическая керамика. История применения, перспективы развития. Классификация стоматологической керамики. Основные представления о составе, свойствах и технологических процессах получения. Структура керамики, влияние состава и технологии получения на свойства керамики. Преимущества и недостатки стоматологической керамики. Методы упрочения керамики. Стоматологическая керамика в комбинированных конструкциях зубных протезов. Соединение слоя керамики с металлом каркаса комбинированного зубного протеза. Перспективы развития стоматологической керамики. Ситаллы. Классификация. Свойства. 



	3
	Ортопедические, вспомогательные  стоматологические материалы
	2.2. Вспомогательные материалы.

2.2.1. Вспомогательные материалы в стоматологии. Общая характеристика и значение вспомогательных материалов для восстановления    зубов    и    зубочелюстной    системы. Вспомогательные материалы в ортопедической стоматологии. Классификация вспомогательных материалов.

2.2.2. Классификация и общая характеристика оттискных материалов. Твердые оттискные материалы. Гипс в стоматологии. Принципиальный химический состав и механизм твердения гипса. Термопластичные компаунды. Состав и свойства.

2.2.3. Гидроколлоидные оттискные материалы. Обратимые и необратимые гидроколлоиды. Свойства и принцип отверждения альгинатных оттискных материалов.

2.2.4. Эластомерные оттискные материалы. Процесс отверждения (вулканизации). Основные сведения о составах а процессах отверждения силиконовых, полисульфидных и полиэфирных эластомеров. Общие сведения о влиянии состава на свойства эластичных оттисков. Основные показатели, характеризующие свойства эластомеров для снятия оттисков.

2.2.5. Моделировочные и формовочные материалы. Назначение, состав, классификация. Состав и свойства восковых композиций. Пути развития технологии изготовления зубных протезов. Новые технологии с применением компьютерных программ и програм неуправляемых методов обработки материалов.

2.2.6. Материалы для шлифования и полирования. Абразивы и абразивное воздействие на поверхность материалов. Определение абразива. Принципы абразивного воздействия при механической обработке восстановительных материалов. Материалы для шлифования и полирования. Сравнение абразивного и эрозивного действия на поверхности восстановительного материала. Инструменты для абразивной обработки материалов. Характеристики эффективности абразивной обработки для материалов и инструментов. 



	4
	Клинические стоматологические материалы и средства гигигены.
	Общие представления  о задачах при восстановлении функциональной и эстетической полноценности зубов. История создания и развития пломбировочных материалов. Сравнение терминов «пломбировочный» материал и «восстановительный» материал. Требования, классификация материалов для восстановления зубов по значению и по химической природе.

3.2. Стоматологическая амальгама. История создания, основные компоненты, механизм твердения. Сплавы для амальгамы и процессы их получения. Процесс амальгамирования и структура отверждевания амальгамы, понятие о структурных фазах в амальгаме и сравнение коррозионной стойкости фаз. Размерные изменения, прочность и ползучесть (крин) амальгамы. Условия клинического применения и их влияние на свойства амальгамы. Ртуть и проблемы, связанные с ее применением в практике терапевтической стоматологии. Возникновение «безртутных» металлических пломбировочных материалов. Их состав и свойства.

3.3. Стоматологические цементы. Область применения. Классификация. Неорганические цементы. Система «порошок-жидкость», как вид или форма выпуска материалов для восстановления зубов в терапевтической стоматологии, преимущества и недостатки данной формы. Факторы, влияющие на качество пломбирования с применением неорганических цементов. Полимерные цементы. Основные компоненты, преимущества и недостатки полимерных цементов по сравнению с неорганическими цементами.

3.4. Материалы для пломбирования зубных корневых каналов.

3.5. Композитные пломбировочные материалы. История создания композитных материалов. Определение понятия композит в стоматологическом   материаловедении.   Основной   компонент связывающего в композициях - БИС - ГМА, его характеристика и значение для композитов. Наполнители в композитах, дисперсность, как основная характеристика наполнителей. Полимерная матрица -основное составляющее в композитах, определяющее механизм отверждения композитов. Классификация композитов. Основные показатели, характеризующие качество композитов, стандарты. Перспективы развития композитов.

Значения адгезионных соединений для восстановления зубов. Основные   понятия   о материалах для профилактики стоматологических заболеваний. Профилактические лаки, пасты, гели. Сравнение адгезивов и герметиков по назначению и по свойствам. Основные компоненты и свойства адгезивов и герметиков. Покровные лаки для изоляции поверхности пломбы, лаки. Перспективы развития адгезивов для восстановительной стоматологии.

Материалы для гигиены полости рта. Принципы стоматологического материаловедения в средствах для гигиены полости рта. Абразивное действие и эффективность средств для чистки зубов. Основные компоненты средства для чистки зубов. Материалы для отбеливания зубов. Основные компоненты и механизм действия средств для отбеливания зубов. Средства для профилактики и лечения заболеваний пародонта. Особенности стандартизации.




5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами
	№ п/п
	Название 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин
	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

	
	
	1
	2
	3
	4

	1. 
	Биологическая химия – биохимия полости рта
	+
	+
	+
	+

	2. 
	Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области
	+
	
	
	+

	3. 
	Патофизиология и патофизиология головы и шеи
	+
	
	
	+

	4. 
	Фармакология
	+
	+
	
	+

	5. 
	Гигиена
	+
	+
	+
	+

	6. 
	Челюстно-лицевая хирургия
	+
	+
	+
	+

	7. 
	Ортодонтия и детское протезирование
	+
	+
	+
	+


5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

	№ п/п
	Название раздела дисциплины
	Л
	ПЗ
	ЛР
	СРС
	Все-го ча-сов

	1.
	Теоретические основы стоматологического материаловедения 
	4
	8
	
	6
	18

	2.
	Ортопедические, конструкционные  стоматологические материалы
	3
	9
	
	6
	18

	3.
	Ортопедические, вспомогательные  стоматологические материалы
	3
	9
	
	6
	18

	4
	Клинические стоматологические материалы и средства гигиены.
	2
	10
	
	6
	18

	
	
	12
	36
	
	24
	72


5.4  Название тем лекций
	Название раздела дисциплины
	часы

	Теоретические основы стоматологического материаловедения 
	4

	Ортопедические, конструкционные  стоматологические материалы
	3

	Ортопедические, вспомогательные  стоматологические материалы
	3

	Клинические стоматологические материалы и средства гигиены.
	2

	
	12


5.5  Название тем практических занятий 

	№ п/п
	Название тем практических занятий 
	Объем по семестрам

	
	
	I

	1
	Вводное занятие. Общая характеристика физико-химических и биологических методов испытаний стоматологических материалов. Основы Стандартизации ' стоматологических материалов. Категории стандартов.
	

	2
	Металлы и сплавы.

Характеристика металлов и сплавов, применяемых в стоматологии.
	

	5
	Металлы и сплавы. Классификация. Физико-химические свойства. 
	

	
	Типы полимерных материалов в стоматологии и их применения.
	

	
	Стоматологический фарфор. Ситаллы. 
	

	
	Конструкционные материалы в ортопедической стоматологии.
	

	
	Вспомогательные материалы в ортопедической стоматологии. 
	

	
	Лечебные стоматологические материалы. Цементы. Классификация. Состав. Свойства.
	

	
	Адгезивы в восстановительной стоматологии. 
	

	
	 Вспомогательные ортопедические материалы.  Клинические стоматологические материалы
	

	
	
	36


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1.
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
-Собеседование

- Тестирование ( бланк контрольных заданий)

-Проверка практических навыков

-Решение ситуационных задач

6.2.
Примеры оценочных средств
Классификация пломбировочных материалов
Виды композитов

Классификация оттисных материалов

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

7.1.
Виды СРС
Ознакомление со специальной литературой

Интернет ресурсы

                           7.2.
Виды тем реферативных сообщений (примеры)

Свойства  оттискных материалов

Характеристики металлов, применяемых в ортопедической стоматологии
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и инфармациооное ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
Основная литература по теме занятия: 
1. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнеёв Л.М. Ортопедическая стоматология Прикладное материаловедение. - С-Петербург, 1999г.

2.Попков В.А., Нестерова О.В., Решетняк В.Ю., Аверцева И.Н. Стоматологическое материаловедение.- Москва,»МЕДпресс – информ» ,2006 г.

3. Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. Материалы и технологии в ортопедической стоматологии. - Москва, «Медицина», 2002 г.

4. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии -Н.Новгород, 2000 г.

Дополнительная литература по теме занятия:

1. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии. - Москва, АНМИ, 2002г.

2. Материаловедение в стоматологии. Сб. под редакцией акд. АМН СССР проф. А.И. Рыбакова, М., «МЕДИЦИНА», 1984 г.

3. DENTAL METERIAL: Properties and Selection. Ed. William J.O. Brien, Quintessence Publ. Co ., Inc 1997

4. Справочник по стоматологии. Под ред.чл. - корр. РАМН проф. В.М. Безрукова, 1998, М., «Медицина»

5. Phillips Science of Dental Materials. Под  ред.Kenneth J. Anusavice. 10-е издание, W.В. Saunders Company, 1996. 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и  лабораторным оборудованием  

аудитории, оснащённые химическими лабораторными столами

компьютеры и мультимедийные установки

наборы химической посуды

реактивы

калориметры

иономеры

сталагмометры

вискозиметры

микроскопы

фотоэлектроколориметры

аналитические весы

таблицы

               10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программное обеспечение
Тренировочная программа по заполнению мед. карты пациента и составлению плана лечения ( на базах кафедры)

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые

системы
www.stom.ru
www.dentalworld.ru
www.mediastom.ru
www.dantistika.ru
11. разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи

Дисциплина тесно взаимосвязана с пропедевтической стоматологий, профилактикой и эпидемиологией стоматологических заболеваний, а также с другими клиническими разделами

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и практические занятия, и самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на лабораторные практикумы по закреплению знаний и получении практических навыков. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Самостоятельная работа  способствует формированию активной жизненной позиции поведения, аккуратности, дисциплинированности.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, ответами на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины проводится контроль знаний

 II «БАНК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ»
1.
Стоматологические материалы подразделяются

1) на основные, вспомогательные, клинические
2) на основные, вспомогательные, эстетические
3) на клинические, технические, вспомогательные
2.
Клинические материалы используются

1) врачом на клиническом приеме
2) техником для создания протеза или аппарата
3.
К физическим свойствам материала относятся

1) температура кипения
2) теплопроводность
3) поверхностное напряжение
4) плотность
5) все перечисленное
4.
Понятия "прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность"

относят
1) к химическим свойствам материала
2) к механическим свойствам материала
3) к физическим свойствам материала
5.
Являются ли синонимами понятия "пластичность" и "эластичность"

1) да
2) нет

6.
Вязкость -это

1) способность материала оказывать сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение
2) способность материала прилипать к рукам
7.
В характеристику химических свойств металлов и сплавов
входят такие понятия как

1) коррозионная стойкость
2) окисляемость
3) растворимость
4) цветостойкость
5) 1+2+3
6) 1+2+3+4

8.
Стоматологический материал оказывает на организм
следующее действие

1) механическое
2) токсическое
3) аллергическое
4) термоизолирующее
5) все вышеперечисленные
9.
Токсическое действие основного стоматологического материала
на организм может быть

1) непосредственным
2) опосредованным
3) и тем, и другим
10. Главными токсикогенными факторами акриловой пластмассы являются

1) пластификаторы
2) стабилизаторы
3) красители
4) мономер

11.
Основной стоматологический материал должен быть

1) безопасным для организма
2) достаточно прочным
3) эстетичным
4) технологичным
5) 1+2+3+4
12.
Оттискные материалы условно делят

1) на твердые и эластические
2) на кристаллизирующиеся и термопластические
3) на эластические, термопластические и твердые (кристаллизующиеся)
13.
Гипс относится

1) к твердым оттискным материалам
2) к моделировочным материалам
3) 1+2
14.
Супергипс получают путем

1) нагревания двуводного гипса под давлением 1,3 атм.
2) добавления соли при замешивании
3) замешивания гипса в горячей воде
15.
Верно ли утверждение,
что чем быстрее схватывается гипс,

тем больше прочность полученной модели?

1) да
2) нет
3) зависит от вида гипса
16.
Цинкоксидэвгеноловую пасту "Репин" применяют

1) для получения анатомических оттисков
2) для получения функциональных оттисков
3) для временной фиксации несъемных протезов
4) 1+2+3

5) 2+3
17.
Эластические оттискные материалы делят

1) на альгинатные, силиконовые
2) на альгинатные, термопластические, силиконовые
3) на альгинатные, полисульфидные, полиэфирные, силиконовые
18.
Что нужно предпринять

после получения оттиска альгинатным материалом?

1) позвать техника
2) сразу отлить гипсовую модель
3) положить оттиск в воду
4) проверить качество оттиска
5) провести дезинфекцию оттиска
6) 1+3
7) 4+5+2
19.
Выделяют силиконовые материалы

со следующими типами химических реакций

1) кристаллизации
2) поликонденсации
3) полиприсоединения
4) 1+2+3

5) 2+3
20.
При замешивании силиконовой массы руками в латексных перчатках
паста не затвердела, потому что

1) истек срок годности материала
2) сера из перчаток снизила активность платиносодержащего катализатора
21.
При протезировании металлокерамическими протезами
для получения оттиска целесообразно применить

1) гипс
2) альгинатный материал
3) силиконовый материал
с использованием методики двойного оттиска

22.
В каких оттискных материалах в качестве ингредиента
катализаторной пасты присутствует двуокись свинца?

1) альгинатных материалах
2) силиконовых материалах
3) тиоколовых материалах
4) кристаллизирующихся материалах
23.
Термопластические оттискные материалы применяют

1) для получения функциональных оттисков
2) для окантовки краев индивидуальной ложки
3) для получения вспомогательных оттисков
4) 1+2+3

24.
Для получения функционального оттиска с беззубых челюстей
применяют

1) стандартные ложки
2) перфорированные ложки
3) индивидуальные ложки
25.
По степени давления на ткани протезного ложа
при снятии оттиска различают

1) анатомический оттиск
2) компрессионный оттиск
3) разгружающий оттиск
4) 1+2+3

5) 2+3
26.
Все металлы принято делить

1) на черные и белые
2) на белые и цветные
3) на цветные и черные
4) на черные, белые и цветные
27.
К благородным металлам относят

1) золото
2) алюминий
3) серебро
4) палладий
5) платина
6) свинец
7) 1+2+3+4+5
8) 1+3+4+5
28. Для искусственных коронок используют сплав золота

1) 1000-й пробы
2) 900-й пробы
3) 583-й пробы
29. Процесс отделения золота от примесей называется

1) прокаткой
2) аффинажем
3) волочением
30.
Чистое золото в стоматологии не применяется по причине его

1) дороговизны
2) мягкости
31.
Процесс придания особых свойств металлам

путем введения других металлов (элементов) называется

1) закалкой
2) легированием
3) аффинажем
32.
Золото-платиновый сплав применяется для создания

1) каркасов дуговых протезов и кламмеров
2) искусственных коронок
3) припоя
33. Ограниченное применение серебряно-палладиевых сплавов обусловлено

1) подверженностью сплава коррозии
2) трудоемкостью технологического процесса
34.
Припой должен иметь температуру плавления

1) выше, чем у сплава металлов
2) ниже, чем у сплава металлов
120.
Примерный состав припоя 750-й пробы (в % по массе)

1) золото-72, серебро-8, медь-13, кадмий-7
2) золото-80, медь-13, латунь-7
3) золото-75, серебро-5, медь-13, кадмий -5, латунь-2
35. Если температура плавления сплава превышает 1500°С, то такой сплав относится

1) к легкоплавким тугоплавким 

36.
Добавление никеля в нержавеющую сталь m
1) коррозионную стойкость сплава
2) пластичность сплава
3) однородность сплава металла
37.
Все хромоникелевые сплавы для ортопедической стоматологии
должны содержать

1) не более 1% углерода и не менее 25 % хрома
2) не менее 0,1% углерода и не менее 18% хрома
38. К механическим свойствам нержавеющих сталей относят

1) высокую прочность
2) высокую текучесть
3) высокую пластичность
39.
Припои для соединения элементов каркаса протеза
из нержавеющей стали

1) серебряно-палладиевые
2) золото-платиновые
3) серебряно-кадмиевые
40.
Содержание кобальта, хрома и никеля в КХС должно быть не менее

1) 75%
2) 90%
3) 85%
41.
Возможно ли улучшить механические и литейные качества кобальто-
хромового сплава, если повысить содержание хрома с 30% до 50%?

1) Да

2) нет

3) содержание хрома ни на что не влияет
42.
Содержат ли никелехромовые сплавы углерод

1) Да
2) нет

43.
Для изготовления каркаса металлокерамических протезов применяют

1) никелехромовый сплав
2) кобальтохромовый сплав
3) хромоникелевую сталь
4) золото-палладиевый сплав
5) 1+2+4
6) 1+2+3

7) 2+3

44.
Сплавы титана различных марок применяются для создания

1) штампованных коронок и базисов
2) каркасов литых съемных и несъемных конструкций протезов
3) имплантатов
4) 1+2+3

45.
Легкоплавкие сплавы относятся

1) к вспомогательным материалам
2) к основным материалам
3) к клиническим материалам
46.
В состав сплава Меллота входят

1) висмут
2) свинец d   олово
4) кадмии
5) 1+2+3
47.
Легкоплавкие сплавы возможно применить

1) для получение коронок
2) для изготовления штампов
3) для спаивания деталей
48.
К важнейшим свойствам, которыми обладают легкоплавкие сплавы,
относят их

1) легкоплавкость
2) твердость
3) минимальную усадку
4) антикоррозионную стойкость
5) 1+2+3+4
6) 1+2+3
49.
Метиловый эфир метакриловой кислоты
является результатом химических превращений
1) формальдегида
2) ацетона
3) ацетальдегида
50.
При повышении температуры процесс полимеризации

1) ускоряется
2) замедляется
51.
Для придания полимеру свойств пластичности в его состав вводят

1) наполнители
2) пластификаторы
3) красители
52.
Отрицательным свойством полимера является

1) пластичность
2) водопоглощение
3) ударопрочность
53.
Полимеры возможно получить реакцией

1) полиприсоединения
2) поликонденсации
3) и тем и другим
54.
Какой метод замены воска на пластмассу имеет больше недостатков?

1) компрессионного прессования
2) инжекционно-литьевого прессования
55.
Какие виды пористости возникают

при нарушении режима полимеризации?

1) газовая
2) термореактивная
3) гранулярная
4) сжатия
5) 1+2+3+4
6) 1+3+4

56.
Какой процент остаточного мономера

содержит быстротвердеющая пластмасса после полимеризации?

1) 3-5%
2) 0,2-0,5%
57.
Какая пластмасса используется для облицовки каркасов
несъемных протезов?

1) фторакс
2) моллопласт-Б
3) синма-М
58.
Применение двуслойного базиса съемного протеза целесообразно

1) при наличии острых костных выступов
2) при выраженной атрофии тела нижней челюсти
3) при неудовлетворительной фиксации протеза нижней челюсти
4) при проявлениях токсико-аллергического стоматита, вызванного базисным материалом
5) при всех выше перечисленных случаях
59.
Создание эластичной подкладки на базисе съемного протеза
возможно

1) при одновременной паковке эластичной и базисной пластмассы в гипсовую пресс-форму кюветы
2) при нанесении мягкой подкладки на базис готового протеза
3) 1+2
60.
Композиционные материалы химического отверждения дают усадку

1) по направлению к центру
2) от центра к поверхностным слоям
61.
Реакция полимеризации химически отверждаемых компомеров носит
1) экзотермический характер
2) эндотермический характер
62.
Связь акриловой полимерной облицовки с металлическим каркасом
протеза обеспечивается за счет

1) механического сцепления
2) физико-химического соединения
3) 1+2
63.
Керомеры (керамикой оптимизированные полимеры) относят

1) к фарфору
2) к пластмассе
3) к самостоятельной группе материалов
64.
Стекловолоконный материал "Вектрис" применяется

1) для облицовки металлических каркасов протезов
2) для изготовления каркасов несъемных протезов
65.
Облицовочный керомер "Таргис"
фиксируется на металлическом каркасе протеза
1) при помощи механической ретенции в виде шариков
2) без механической ретенции
66.
При увеличении содержания каолина в фарфоре
прозрачность последнего

1) повышается
2) снижается
67.
Фарфор с температурой обжига в диапазоне 870-1065°С
относится к группе

1) тугоплавких фарфоров
2) среднеплавких фарфоров
3) низкоплавких фарфоров
68. Основанием для ндивидуальной фарфоровой коронки служит

1) колпачок из КХС
2) платиновый колпачок
3) фарфор не требует основы
69. Фарфоровая облицовка прочно 
фиксируется на металлическом каркасе

1) после пескоструйной и пароструйной его обработки
2) после нанесения грунта и адгезива
3) без проведения обработки каркаса
70.
Основной недостаток ситаллов
1) низкая прочность
2) химическая нестойкость
3) одноцветность массы
71.
Исключите лишнее из позиций
1) базисный воск
2) бюгельный воск
3) постановочный воск
4) моделировочный воск
5) профильный воск
6) липкий воск
72. Для моделирования коронок, облицовок, штифтовых зубов целесообразно применить

1) липкий воск

2) базисный воск

3) моделировочный воск

73.
Для изготовления дублированной модели челюсти используют

1) гидроколлоидный материал
2) стомальгин
3) воск
4) силиконовый материал
5) 1+4
74.
В стоматологии используются вспомогательные материалы

1) гипсовые формовочные материалы
2) фосфатные формовочные материалы
3) силикатные формовочные материалы
4) 1+2+3
75.
Какой из ниже перечисленных абразивов
не относится к полировочным?

1) окись железа
2) мел
3) окись хрома
4) пемза
5) паста ГОИ
76.
Для временной фиксации несъемных конструкций протезов
используют

1) цинкоксидэвгеноловые цементы
2) цинк-силикатнофосфатные цементы
3) цементы на основе полимеров
77.
Альгинатную массу применяют для получения оттисков
при протезировании

1) литыми коронками
2) фарфоровыми коронками
3) пластмассовыми коронками
4) металлокерамическими коронками
5) металлопластмассовыми коронками
6) 1+3+5+6
7) частичными съемными протезами
78.
Репин относится к следующей группе материалов

1) силиконовых
2) тиоколовых
3) альгинатных
4) цинкоксидэвгеноловых
79. Гипсовая модель челюсти по альгинатным оттискам должна быть получена не позднее

1) 2-3 мин
2) 15 мин
3) 60 мин
4) 24 час
80. Дублирование рабочих моделей челюстей проводят с помощью

 1)термопластической массы
2) гидроколлоидной массы
3) силиконовой массы
4) огнеупорной массы
5) 2+3
81.
Для получения функциональных оттисков используют материалы

1) термопластические
2) альгинатные
3) силиконовые
4) гидроколлоидные
5) цинкоксидэвгеноловые
6) 1+3+5
7) 3+5

8) 1+2+3+5
82.
К силиконовым оттискным материалам относятся

1) стомальгин
2) репин

3) спидекс
4) стене

5) гипс
83.
Для двойного оттиска используются

1) твердые массы
2) силиконовые материалы
3) альгинатные материалы
4) термопластические массы
84.
Для получения рабочих моделей челюстей используют

1) супергипс
2) обычный гипс
3) огнеупорную массу
4) 1+2

5) 1+2+3
85.
Для получения оттисков при непосредственном протезировании
применяют

1) силиконовые массы
2) термопластические массы
3) гипс
4) альгинатные массы
86.
Материал для реставрации съемных протезов

1) эладент 100
2) фторакс
3) фарфоровая масса
4) синма М
5) 1+2+3
III. «ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ».
Инновационные технологии  в образовательных программах кафедры включают в себя

1. Использование  современных технологий в  процессе подготовки и чтения лекций

Кафедра стоматологии оснащена компьютерной и мультимедийной техникой (6 настольных компьютеров и ноутбук). Названная техника используется  в процессе подготовки и чтения лекций на всех курсах и факультетах.

Весь лекционный курс  переведен  в форму презентаций, выполненных в программе Power Point. При чтении лекций  по разделу «препарирование полостей зубов 1 -5 класса по Блэку"используется DVD диск “SOUNDS & MURMURS позволяющий студенту легко усваивать сложные вопросы патогенеза, и инструментальной диагностики  кариозных и некариозных поражений зубов.

2. Использование компьютерных программ, аудио , CD и   DVD дисков   в  процессе проведения  практических занятий со студентами.

В учебных классах с помощью компьютерных программ  проводится демонстрация методов обследования  и диагностики заболеваний челюстно-лицевой области.

3. Возможность использования профессорско-преподавательским составом  в процессе подготовки   к занятиям и проведения научных исследований  Интернет - ресурсов. 

4. Использование класса с фантомными головами, имеющими съёмные зубы и зубные ряды, позволяющие студентам освоить методики препарирования зубов под пломбы, вкладки, искусственные коронки, а также проведение различных видов анестезий.

     База  кафедры  имеет выход в Интернет, что дает возможность сотрудникам пользоваться Интернет-ресурсами для подготовки к занятиям со студентами и  в процессе выполнения научных исследований.
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